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TIZADO DE LA SUPERFICIE

Formación de un �no polvo sobre la película de pintura, lo 
que puede generar pérdida de color. En algunos casos un 
poco de tiza es normal, pero la excesiva erosión por lavado 
de la película puede provocar un exceso de tizado.

Causas:
•Utilización de una base de grado bajo altamente               
pigmentada. 
•Deterioro por desgaste de la película (muy probable en 
áreas con mucha incidencia solar). 
•Uso de pinturas para interior en exterior.

Posibles soluciones:
•Remueva todo el tizado que sea posible utilizando             
escobas o cepillos para luego lavar la super�cie                     
cuidadosamente o por medio de máquina de presión. 
•Una vez seca la superficie se debe chequear que se haya eliminado la tiza depositada sobre la misma. 
•Se debe aplicar un sellador y repintar con una pintura para exteriores que sea de buena calidad.

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. 
Es responsablidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares SUR 
QUIMICA s.a se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.
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